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Abstract The environment chromium remotion has been one of the great public health problems in world. Anyway it has
been founding some some natural solutions one of which is the use of clay mining raw-materials, which has proved to be
able to capture through adsortion the chromium element and remove it from soil and water. This research presentes the
work that has been done with Corumbatai Formation clays, in Rio Claro (SP-Brazil), which was used to catch chromium
element from wastes of leather industry. Samples of clays were grinded until to be in a poweder form and this powder it
was put in contact with 6 and 8 hours with wastes chromium solution. Later chemical analisys proved that the diferent
types of clays were able to captured, in different ranges and values, come content of total .chromium.
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A remocdo de metais pesados do meio ambiente
tem sido um dos problemas mais sérios enfrentados
pelos técnicos ambientais. Uma das ferramentas
atualmente utilizadas séo as barreiras geoquimicas que
usam as propriedades naturais de alguns tipos rochas e
solos na imobilizacdo ou retencdo de alguns
elementos, dentre os quais se cita 0 cromo, que é um
contaminante potencialmente perigoso para a saude
humana. A presente pesquisa tem por objetivo a
avaliacdo da remocdo de cromo proveniente de
efluentes de curtumes utilizando-se alguns tipos de
argilitos da Formacdo Corumbatai (SP) que é uma
formacdo responsavel pelo principal fornecimento de
matéria-prima para a fabricacdo de pisos e
revestimentos do Pélo Cerdmico de Santa Gertrudes
(SP) que também engloba os municipios de Rio Claro,
Cordeirdpolis, Limeira, Piracicaba, Araras e Ipeuna. A
rocha in situ ou 0s rejeitos provenientes dessas
mineracdes podem se prestar para ser utilizados como
barreiras geoquimicas para a retencdo de alguns
metais pesados, dentre os quais o cromo, conforme
alguns resultados alentadores desta pesquisa.

Inicialmente foram coletados os diferentes tipos de
argila para a realizacdo da pesquisa. Essa coleta foi
realizada na Mineracdo Tute, localizada no distrito de
Ajapi (Rio Claro — SP). Foram escolhidos cinco tipos
de argilas existentes no local, conforme caracteristicas
de cor, textura e posicao estratigrafica inconfundiveis.
As amostras foram moidas em moinho de martelo e de
mandibula e posteriormente em moinho de bola. Em
seguida as amostras foram classificadas por didmetro
em peneira vibratoria nas malhas 100 mesh
(0,149mm), 200 (0,0736mm) e 325 (0,043mm). Para a
execucdo do ensaio foram escolhidas as seguintes
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malhas: < 325 mesh e entre 200 e 325 mesh. A decisdo
dessa escolha foi tomada tendo em vista pesquisas e
trabalhos anteriores. Em seguida, foi misturado num
becker, 50g do residuo com 150 mL de agua
deionizada e em seguida filtrou-se a solu¢do em papel
filtro, obtendo-se uma solucdo padrdo de teor de
cromo conhecido. Entdo foram tomadas 50 gramas
das 10 amostras dos diferentes tipos de argila e foram
misturadas em erlenmeyers, com 50 mL da solucéo-
padrdo, sendo esses lacrados com papel aluminio e
elastico e levados até uma mesa vibratdria, para que as
argilas ficassem em contato temporario com a
solucdo-padrdo por meio da agitacdo. Esse tempo de
contato foi de 6 e 8 horas. Quando se completou o
ciclo de 6 horas retirou-se uma aliquota de cada
solucdo e procedeu-se as analises de cromo total.
Quando se completou o ciclo de 8 horas procedeu-se
da mesma forma. Para cada tipo de argila foram
utilizadas as duas malhas diferentes ja citadas. As
aliquotas foram analisadas pelo LABOGEO
(Laboratério de Geoquimica do Departamento de
Petrologia e Metalogenia da UNESP) pelo método da
Espectometria de Emissdo Atémica com Fonte de
Plasma de Argbnio Indutivo (ICP-AES). Os
resultados das andlises quimicas efetuadas revelam
gue houve uma alta remocéo de cromo do efluente por
acdo de adsorcao das argilas (Tabela 1).

Essa tabela revela a diminuicdo da quantidade de
cromo inicial em todos os ensaios realizados, assim
como a diminuicdo da quantidade de cromo se
comparando os tempos de 6 e de 8 horas de contato
argila/cromo (com excecdo da amostra 1B).

As Figs. 1 e 2 mostram de modo o comportamento
dos tipos de argilas e dos tempos de contato.
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Identificacdo | Tempo | Cr (ppm) | Tempo| Cr (ppm)
Branco 1,123 1,123
AM1-A 6h 0,396 8h 0,318
AM2-A 6h 0,451 8h 0,321
AM3-A 6h 0,451 8h 0,335
AM4-A 6h 0,676 8h 0,477
AM5-A 6h 0,274 8h 0,223
AM1-B 6h 0,328 8h 0,379
AM2-B 6h 0,366 8h 0,266
AM3-B 6h 0,429 8h 0,387
AM4-B 6h 0,501 8h 0,427
AM5-B 6h 0,442 8h 0,306

Tabela 1. Resultados das analises dos teores de
cromo das argilas ensaiadas e dos tempos
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Figura 1. Remocéo de cromo de efluentes por
argilitos
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Figura 2. Remocao de cromo de efluentes por
argilitos

XLI11 Congresso Brasileiro de Geologia
Aracaju, 3 a 8 de setembro de 2006

As outras conclusbes que se pode tirar desses
resultados séo as seguintes:

= a eficiéncia das cinco argilas de malha entre

200 e 325 (amostras A), no periodo de 6 horas;
= a eficiéncia das cinco argilas de malha menor
que 325 (amostras B), no periodo de 6 horas;

= a eficiéncia das cinco argilas de malha entre

200 e 325 (amostras A), no periodo de 8 horas;
= a diminuicdo da quantidade de cromo se
comparando o tempo de 6 e de 8 horas, das
amostras de malha entre 200 e 325, e
a diminuicdo da quantidade de cromo se
comparando o tempo de 6 e de 8 horas, das
amostras de malha menor que 325, com
excecao da amostra 1B.

Nota-se que a argila mais eficiente na remocéo do
cromo em ambos 0s periodos de exposi¢do foi a 5A,
que reduziu aproximadamente 76% do cromo no
periodo de 6 horas e 80% no periodo de 8 horas.

A argila menos eficiente nos ensaios em ambos 0s
periodos de exposicdo foi a 4A. No periodo de 6 horas
ela reduziu aproximadamente 40% de cromo e 58%
no periodo de 8 horas.

A argila 1B teve resultados contrarios a todas as
outras amostras. A quantidade de cromo removido foi
maior no periodo de 6 horas (remocdo de
aproximadamente 71% de cromo) do que no periodo
de 8 horas (remocdo de aproximadamente 66% de
cromo)

Assim, conclui-se, por intermédio dos ensaios
realizados, que existe realmente grande eficiéncia dos
diferentes tipos de argilas na remocdo do cromo
presente nos residuos de curtumes. Esses ensaios sdo
de grande utilidade, porque abrem o caminho para
estudos posteriores, variando-se outros parametros e
matéria-prima,, especialmente porque muitos tipos de
argilas sdo considerados rejeitos da mineracdo e
podem se servir para o fim proposto.
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