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RESUMO: Nos estudos de Heranca Cultural, a investigagdo com utilizacdo de ensaios nao destrutivos sdo indicados, uma vez que afetam

a sua integridade e podem ser realizados in situ nos monumentos para a avaliacdo do seu estado de alteracdo.Dentre os métodos néo
destrutivos, podem ser utilizados aparelhos de ultrassom, esclerometro, espectrofotémetro e lanterna ultravioleta; visando a avaliagao
dos monumentos.Estd em curso no Departamento de Mineralogia e Geotectonica do Instituto de Geociéncias da USP um projeto que
objetiva a avaliacdo das condicbes de monumentos na cidade de Séo Paulo, financiado pela FAPESP, e a escolha das obras a serem
analisadas deve-se aos estudos prévios neles ja realizados. A aplicacdo dos ensaios ndo destrutivos deverd complementar e ampliar
o espectro dos métodos de abordagem em estudos de caracterizacdo e grau de alteracdo dos materiais pétreos constituintes destes
monumentos.Rotinas sisteméaticas de inspecdo nos monumentos podem apontar o estagio do processo de deterioracdo e assim de
aplicar uma pronta intervencdo, para retardar ou deter este processo. O método ultrassénico permite a avaliacdo da qualidade da
rocha, assim como a identificacdo de fraturas profundas e superficiais. A velocidade de propagacdo de ondas ultrassdnicas é medida
considerando-se a distancia entre dois pontos e o tempo que uma onda de choque elédstica demora para percorrer estes dois pontos.
Sinais de boa qualidade, correlacionados a altas velocidades de propagacdo do som, indicam uma rocha nao alterada, enquanto
sinais moderados e de baixa qualidade, a que correspondem baixas velocidades de propagacdo, indicam rocha intemperizada.O
esclerébmetro, ou martelo de Schmidt, é um instrumento de uso facil, para medidas rapidas e aproximadas da resisténcia do material.
Sua utilizacdo é muito simples: pressiona-se o martelo contra uma superficie, e quando completamente pressionado indica um nimero
conhecido como Schmidt rebound number. A intensidade do rebound é proporcional a dureza, pois quanto mais duro é o material, ou
menos alterado, maior serd este valor. A interpretacao da cor pelo olho humano é muito subjetiva, por isso é necessario fazer a medigao
com espectrofotometro ou colorimetro. Com este instrumento é possivel quantificar a percepcao qualitativa do que se vé, tipicamente
baseado nos pardametros definidos pelo ClIELab (Commision Internationale L'Eclairage). Imagens produzidas com luz ultravioleta sao
importantes para a deteccdo da presenca de materiais organicos, na superficie dos monumentos, como por exemplo, cera e fungos, e
sua remocao com solventes apropriados, quando necessario.Estes estudos contribuirdo para a preservagao e conservacao do patrimonio
histérico (monumentos e edificacdes) da cidade de S&o Paulo, com a indicacdo das possiveis causas e agentes de deterioracdo que os
afetam, sendo que a utilizacdo de métodos ndo destrutivos ndo provocara impactos, com a manutencdo de sua integridade. A partir
destes diagndsticos, e avaliacdo da velocidade de atuacdo desses agentes, poderdo ser indicadas e implementadas medidas e formas
para sua recuperacao e mitigacao. Os trabalhos preventivos com essa ética podem ser executados em prazos curtos a um custo minimo.
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