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RESUMO: O Projeto Avaliacdo do Potencial de Argilas para uso em Cerdmica Vermelha na Regido dos Campos Gerais faz parte de um
Acordo e Resultados - Projeto Competitividade do Setor de Ceramica Vermelha dos Campos Gerais, firmado entre o SEBRAE/PR, SENAI/
PR,MINEROPAR, SINCOLSUL (Sindicato das Ceramicas do Centro-Sul do Parand) e Prefeitura Municipal de Guamiranga, Parana.Na atual
fase evolutiva das empresas ceramicas locais, detectou-se a necessidade de atuarem de forma associativa na pesquisa, exploracdo e
beneficiamento de argilas destinadas as suas unidades industriais. Os proprios ceramistas idealizaram a possibilidade de que a fase de
mineracdo e beneficiamento fosse organizada na forma de uma central de massa, beneficiando as argilas tanto pela via semi-imida
quanto pela via seca.Foi considerado como fator determinante para de decidir qual o tipo mais adequado de equipamento e tecnologia
empregada nesta central, a qualidade da argila disponivel.Desta forma, o trabalho executado pela MINEROPAR, em 440km?2 de érea,
visou a prestacdo de consultoria técnica em geologia e trabalhos geoldgicos de semi-detalhe em areas representadas pelas formagdes
geoldgicas da sequéncia sedimentar da Bacia do Parana denominadas de Formacoes Palermo, Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rasto,
as quais apresentam grandes potencialidades para depodsitos de argila, nos municipios de Imbituva, Ivai, Guariranga e Prudentépolis,
no Estado do Parand.Nesta regido as argilas sdo residuais, originarias de sedimentos marinhos da Bacia do Parana, formando espesso
manto de alteracdo, de cores variadas devido a sua composicao quimica. Pelas suas caracteristicas sdao chamadas localmente de
tagud ou argila de barranco, e também de argilas plasticas quando alteradas, com alta umidade e sem apresentar as caracteristicas
da rocha original.Os trabalhos de campo foram compreendidos de dua etapas, sendo a primeira de reconhecimento regional, em
estradas, trilhas e/ou drenagens, e a segunda, de detalhe, através de perfuragdo a trado manual, para coleta de amostras, tendo
sido efetuado a abertura de 40 furos e a coleta de 63 amostras para andlises, em 63 pontos descritos.Dentre as amostras, 15 foram
selecionadas para anélises, sendo Caracterizagcao Tecnoldgica de Argilas, Analises Quimica, ATD, AD e ATG, Andlises Granulométricas e
Mineraldgicas.Os resultados analiticos, fisicos e quimicos, resultantes das amostras coletadas no presente trabalho demonstraram-se de
primeira qualidade, indicando a existéncia de argilas proprias para a fabricacdo de cerdmicas vermelhas, dando-lhes uma qualificagao
superior aos seus produtos. Em sua grande maioria, as argilas analisadas mostraram ter predominancia do argilomineral ilita.Par a
central de massa pretendida pelos ceramistas, os resultados comprovaram que existem argilas de boa qualidade para serem lavradas
e posteriormente beneficiadas pelos dois sistemas, ficando agora a responsabilidade para estes industriais de decidir pela melhor
alternativa.
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