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RESUMO: A mina de Sossego é uma mina de cobre com ouro associado, localizada na Provincia Mineral de Carajas, Pard. Em Sossego a
mineralizacdo esté disposta em cinco corpos, dois dos quais objeto de explotacdo: Sequeirinho e Sossego. Estes apresentam marcantes
diferencas mineraldgicas entre si, relacionadas tanto com o tipo e a intensidade das alteracdes hidrotermais predominantes, quanto com
a rocha hospedeira.Este projeto visou a classificacdo de cerca de 110 amostras de minério de Sossego em grupos com caracteristicas
mineraldgicas semelhantes. As amostras foram agrupadas através da ferramenta de anélise grupal (cluster analysis) em funcdo de seus
difratogramas de raios X. A comparacdo baseada na posicao e intensidade dos picos dos difratados equivale a comparacdo entre as
principais fases minerais constituintes das amostras.Pode-se observar dos resultados que houve uma forte correlacdo do agrupamento
com a origem das amostras, sendo as provenientes do corpo Sequeirinho agrupadas pelo software em dois grupos e as do corpo Sossego
em dois outros grupos.Estudos de caracterizacdo tecnoldgica desses quatro tipos de minério, em amostras compostas, permitiram
definir a composicado mineraldgica das amostras e outros parametros relevantes ao beneficiamento, como forma de associagdes dos
minerais portadores de cobre e espectro de liberacdo destes minerais.Quanto as proporcdes mineraldgicas de cada grupo, péde-se
observar que as amostras do corpo Sequeirinho possuem elevada proporcdo de anfibélio, sendo uma composta principalmente por
anfibolio e a magnetita (30 e 23% do total) e a outra por feldspato e anfibdlio (30 e 23%). J& as amostras de Sossego diferenciam-se
por apresentar elevada proporcédo de quartzo; em um dos grupos o quartzo e o feldspato sdo os principais minerais (29 e 33% do
total) e no outro predominam quartzo, clorita e mica (27, 14 e 12%, respectivamente). A calcopirita é praticamente o Unico mineral de
minério, tendo-se que mais de 95% do cobre presente de Sequeirinho esté contido na calcopirita; e mais de 99% para as amostras de
Sossego. Em relacdo ao grau de liberacdo da calcopirita, os tipos “Sequeirinho” apresentam liberacdo acima de 90% nas fragdes abaixo
de 0,037 mm; para Sossego tal liberacdo é atingida abaixo de 0,074 mm (tipo 3) e abaixo de 0,15 mm (tipo 4).A técnica apresentada
mostrou-se bastante eficiente em estudos que envolvem grande nimero de amostras. Além da otimizacdo do tempo de anélise dos
dados (softwares atuais permitem a classificacdo de dezenas a centenas de amostras em minutos, sem a necessidade da identificacao
das fases presentes), torna-se possivel selecionar amostras representativas do universo amostral para estudos posteriores, como o de
caracterizagao tecnolégica. A ferramenta fornece ainda informacoes sobre a variabilidade mineraldgica de um depdsito, importantes
para o planejamento de lavra (blendagens) e processos de beneficiamento.
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