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RESUMO: A partir de observacdes envolvendo aplicacdes das rochas na construcdo de bens, que integram o patrimonio cultural do Brasil,
foi possivel constatar a presenca de sinais que comprovam a acdo de processos responsaveis pelo decaimento dessas rochas e pela
conseqliente e, as vezes inexoravel, deterioracdo desse patriménio. Em parte esses sdo processos naturais, j4 em andamento desde a
génese dos materiais pétreos ali empregados e que tém a ver com a alteracdo dos mesmos, mas em uma escala geoldgica de tempo.
Tratam-se de alteragbes primarias ou deutéricas e de alteracdes secundarias, estas Ultimas envolvendo as transformacoes relacionadas
com os processos de intemperismo. Aliam-se a estes, outros processos que tém a ver com a alterabilidade, mas a escala de tempo do
homem e de seus projetos arquitetdnicos. Quando estes processos de alteracdo sao influenciados pela composicdo mineralégica ou
textura das rochas, bem como por suas caracteristicas tecnoldgicas, tais como permeabilidade, absorcao, porosidade, dilatacdo térmica
e resisténcias a compressao, a flexdo e ao desgaste, diz-se que os mesmos foram influenciados por fatores intrinsecos. O decaimento
pode ser também influenciado por um outro conjunto de fatores relacionados com o meio em que os monumentos ou as construcoes
encontram-se instaladas e neste caso sao ditos extrinsecos. Aqui sdo consideradas as influéncias do clima, envolvendo as variacoes de
temperatura entre o dia e a noite, a umidade do ar, o volume das precipitagdes e suas composicdes quimicas, bem como a presenca
de vapores e particulas sélidas, responséveis pela poluicdo da atmosfera. Fatores fisicos envolvendo vibracoes diversas podem levar
ao aparecimento ou ao desenvolvimento de microfissuras, enquanto os fatores quimicos podem provocar modificagoes tais como,
mudancas de cor, esfoliacdo, arenizacdo e desintegracao granular, por conta de oxidacdes, dissolucdes e hidrélises. Nesse conjunto dos
fatores extrinsecos, ha ainda que se considerar os fatores bioquimicos e a instalacdo de organismos responsaveis pela biodeterioracdo
das rochas. Invariavelmente observa-se uma influéncia integrada destes fatores, intrinsecos e extrinsecos sobre o decaimento. Por
exemplo, rochas com maior porosidade, um fator intrinseco, podem mostrar maior tendéncia a deterioracdo por apresentarem
maiores possibilidades de cristalizacdo interna de sais. Esta cristalizacdo, dependente de fatores extrinsecos, pode levar a formagao
de eflorescéncias, a desintegracdo, assim como as escamacoes e alveolizacdes. Mas existem outros fatores, que também podem ser
responsaveis por essas deterioracoes, e que sdo determinados pela geometria das construcoes e por seus posicionamentos geogréficos
frente aos regimes pluviométrico, edlico e de insolagdo. Aqui a de se considerar a acdo do vento e a energia cinética das particulas, que
com sua acdo abrasiva sobre as paredes dos monumentos, podem provocar a sua corrosdo ou a sua erosao alveolar. Além de todos
estes fatores, verifica-se que essa deterioracao pode ser resultante da acdo combinada destes com os denominados antropoldgicos, que
envolvem entre outras, questdes tais como o vandalismo. Mas o decaimento das rochas pode também ser conseqiiéncia dos métodos
de extracdo, de beneficiamento e de aplicacdo empregados.
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