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RESUMO: Este trabalho mostra a similaridade de resultados das estimativas mineraldgicas, feitas a partir das proporcdes minerais de
amostras de sondagem calculadas por dois diferentes métodos: mineralogia ética descritiva e calculo normativo a partir dos resultados
das anélises quimicas. Os dados utilizados sdo representativos de dois depositos de ferro em formacoes ferriferas bandadas (FFB) no
Complexo Minerador de Mariana: Fabrica Nova e Fazenddo - MG.A quantificacdo mineraldgica, utilizando microscopio otico, permite
separar os graos de acordo com o tipo de mineral e/ou sua caracteristica textural. Porém, esse método apresenta desvantagens com
relacdo ao tempo para o levantamento dos dados, dificuldade de interpretacdo, mao de obra restrita e custos elevados. Por outro
lado, na quantificacdo que utiliza o calculo normativo, as composicdes quimicas sdo transformadas em proporcoes mineraldgicas,
segundo uma ordem, de acordo com as principais fases minerais primarias e secundarias presentes nas FFB do Quadrilatero Ferrifero
(QF). Estas incluem: magnetita, hematita, goethita, quartzo, caulinita, apatita, talco, wavelita e gibbsita. A desvantagem desse método
é ndo detectar variagbes de textura em minerais com mesma composicdo quimica, além de estar limitado a paragénese pré-definida.
A correlacdo do método de quantificacdo por descricao dtica com o método de célculo normativo, pode melhorar a caracterizagao de
um depdsito mineral.Para a comparacdo entre os dois métodos foi utilizada a mesma base de dados, com as amostras caracterizadas
por descricdo otica e por célculo normativo. No depdsito Fabrica Nova foram utilizadas 1099 amostras de 67 furos de sondagem, e no
depdsito Fazendao foram utilizadas 737 amostras de 100 furos de sondagem.As médias aritméticas em porcentagem de (i) hematita
especular + martita, (ii) magnetita e (iii) goethita, comparando o método 6tico versus método normativo, foram: 67,4 x 62,2; 8,1 x
5,7 e 24,4 x 32,1 para o depdsito Fabrica Nova e, 88,8 x 84,7; 3,7 x 2,5; 7,5 x 12,7 para Fazendao, respectivamente. Os coeficientes
de correlagao entre (i) hematita especular + martita, (i) magnetita e (ii) goethita nas amostras analisadas pelos dois métodos foram de
0,82; 0,74 e 0,85 para Fabrica Nova; e para Fazendao os coeficientes de correlacdo foram de 0,93; 0,88 e 0,90, respectivamente.Devido
as boas correlacoes entre os métodos, as amostras com analises quimicas podem ser usadas para o calculo normativo e os resultados
utilizados na estimativa dos recursos em &reas onde nio existem estudos por mineralogia ética, ampliando assim a base de dados e
aumentando a reserva caracterizada mineralogicamente. A caracterizacdo mineralégica obtida com o método normativo é utilizada
como variavel na estimativa do modelo tridimensional de blocos, permitindo prever o comportamento do minério e otimizar as rotas
de processo de beneficiamento, revertendo em melhor aproveitamento do depdsito.
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