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RESUMO: O Estado do Mato Grosso apresenta vastas areas de exposicdo de rochas cristalinas com litologias propicias a exploracdo para
fins de rochas ornamentais e para revestimento e promissoras para a implantacdo e o crescimento deste setor mineral, embora ainda
muito desconsiderada. O estudo da potencialidade e da qualificacdo como material ornamental ocorreu a partir de 2002, com estudos
geologicos, petrogréficos, geoquimicos e tecnoldgicos, resultado da parceria UNESP/UFMT/METAMAT e subsidiados pelo CNPg. Com
objetivos de ampliar a oferta de novas rochas ornamentais, e propiciar a transformacdo econémica deste bem mineral no estado, com
novas variedades estéticas e padronizagdes das suas caracteristicas tecnoldgicas, além das adequadas identificacdo e tipificacdo para
seu uso. O interesse na exploracdo de rochas ornamentais no centro oeste brasileiro é recente, apresentando como Unico trabalho o
Catélogo de Rochas Ornamentais do Estado de Mato Grosso (DNPM, 1998). Ressalta-se também o trabalho de uma Unica empresa
produtora, a “De Jorge Mineragdo Ltda.”, que nos anos de 1993 a 1995, restringiu-se inicialmente a atividade artesanal, ou seja,
producao de paralelepipedos, folhetas e pedra de méo, porém, no final deste periodo, beneficiou e comercializou blocos, sob a
denominacao de “Vermelho Pantanal”. Atualmente, no extremo noroeste do estado no municipio de Rondolandia, situam-se as Unicas
jazidas de rochas ornamentais em atividades parciais e exploradas pela “Gramazon Ltda.” de Ronddnia. Quanto aos aspectos geoldgicos,
o Batdlito Sao Vicente encontra-se intrusivo nas rochas metassedimentares neoproterozoicas do Grupo Cuiaba (Faixa de Dobramento
Paraguai), e na sua porcao leste, encontra-se parcialmente recoberto pelos sedimentos da Bacia do Parana. Apresenta-se com uma area
aflorante de 437 km2 localizada a 60 km a sudoeste da cidade de Cuiaba, composta dominantemente por biotita granitos e muscovita-
biotita granitos, sendo possivel a individualizacao inicial de quatro facies texturais, sendo as trés iniciais elaboradas os seus ensaios
tecnoldgicos: a facies equigranular grossa a porfiritica, tendo a sua maior expressdo em faixa circunscrita as bordas de contato; a facies
porfiritica de matriz média a equigranular média, ocupando a zona central do corpo; a facies equigranular fina a porfiritica, a regido
sudeste e a facies pegmatitica restrita a zona noroeste ou disposta em um grande ndmero de diques e veios apliticos e/ou pegmatoides
das mais variadas espessuras em todo o corpo. Sao rochas isotrépicas, leucocraticas com coloracdo predominantemente résea a
vermelha, constituidas por quartzo, ortoclasio, plagioclésio, biotita e muscovita, em menores porcentagens zircao, turmalina, apatita,
fluorita, sulfetos, molibdenita, éxidos de ferro (hematita) e éxido de manganés e epidoto, clorita, calcita e sericita. Os valores dos
parametros mineraldgicos, petrograficos, quimicos e fisico-mecanicos obedecem satisfatoriamente os padroes limitrofes fixados pela
norma C615 (ASTM 1992) para granitos utilizados em revestimento, quer para ambientes internos quer para externos. Agradecimentos:
CNPq:47.6258/2003-0.
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