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RESUMO: O caulim possui um vasto campo de aplicagdes industriais, com destaque o seu uso na fabricacdo de papel. Para este tipo de
utilizagdo o caulim deve ter elevado indice de alvura, o que depende fortemente do seu contetddo de impurezas, principalmente das
fases contendo Fe. Devido ao alto teor de ferro e silica, um rigoroso processo de beneficiamento fisico e quimico é necessario para
adequar o minério ao uso industrial. Neste trabalho, serdo apresentados os resultados do estudo realizado com as amostras de caulim
representativas dos diferentes tipos do minério da empresa Para Pigmentos S/A (PPSA). Este depdsito é de origem secunddria e situa-
se na bacia do Rio Capim, nordeste do estado do Para, municipio de Ipixuna do Pard. As amostras coletadas na frente de lavra foram
submetidas as etapas de classificagdo granulométrica, separacdo magnética e alvejamento com ditionito de sédio, no do Centro de
Tecnologia Mineral (CETEM). As fracdes < 44 um foram caracterizadas por diversas técnicas experimentais. As anélises quimicas por
fluorescéncia de raios X indicam a caulinita como fase dominante uma vez que as estimativas da razao SiO2/AI203 encontram-se na
faixa 1,20 - 1,23, préximo do valor de 1,18 reportado para a composicdo tedrica da caulinita. Pequenas quantidades de P205, CaO,
MgO, Na20 e K20 foram detectadas, entretanto, a soma destas contribuicoes esta abaixo de 0,44%. Ainda foram detectados Ti e Fe,
ambos em teores < 1%, atribuidos a presenca de anatasio, rutilo e éxi-hidroxidos de Fe. A andlise por FRX indica que o processo de
beneficiamento nao foi capaz de remover todo o Fe presente nas amostras. As amostras sao caracterizadas por elevado indice de alvura
ISO (85,22 - 88,85 %). As caracterizacdes por difracdo de raios X (DRX), ressondncia paramagnética eletronica (RPE) foram realizadas
nos laboratérios de Centro Brasileiro de Pesquisas Fisicas (CBPF). Em concordancia com a FRX, as analises por DRX indicam a caulinita
como fase dominante. Embora a andlise quimica tenha detectado TiO2, com a DRX ndo foi possivel identificar os minerais anatasio e
rutilo. Também nao foram observados picos associados aos oxidos e/ou oxi-hidréxidos de Fe. Foram determinados os indices Hinckley
de cristalinidade. Os resultados obtidos encontram-se na faixa 1,06 - 1,16 e afirmam o elevado grau de ordem estrutural das amostras,
tendo em vista que os valores reportados para este indice normalmente encontram-se na faixa <0,5 (desordenado) a 1,5 (ordenado).
Durante o estudo a RPE foi uma técnica fundamental na distincdo entre o Fe presente na estrutura da caulinita e o Fe localizado em
impurezas associadas ao minério. As medidas de RPE a temperatura ambiente permitiram a identificagdo de trés sinais: um associado
ao Fe estrutural em dois sitios distintos, outro a éxi-hidroxidos de Fe e, por fim, um associado aos defeitos induzidos por radiacéo.
A RPE permitiu confirmar que os 6xi-hidroxidos de Fe sdo removidos pelo processo de beneficiamento e, portanto, sugere que estas
impurezas estariam na forma de graos individuais e/ ou recobriam a superficie da caulinita. Todavia, mesmo apds o beneficiamento,
foram detectados os sinais relacionados ao Fe estrutural.
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