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RESUMO: Os materiais empregados na pesquisa correspondem a rochas granuliticas, mais especificamente gnaisses enderbiticos. Exibem
cor que varia de verde a cinza escuro, com textura de fina a média, e foliacdo que varia de pouco a bem marcada. Todos estes corpos
rochosos estdo dispostos sob a forma de macicos. Os materiais estudados foram denominados de Verde Netuno, Verde Santa Cruz
e Verde Chord, respectivamente para os granulitos das regidoes de Itapipoca, Granja e Chorozinho. Foram pesquisados quanto aos
aspectos tecnoldgicos e alteracao/alterabilidade quando em uso. O objetivo principal deste trabalho foi estudar as alterabilidades
das rochas selecionadas e observar os seus comportamentos uma vez expostas a acdo dos agentes de alteracdo em laboratério, em
condicbes correlacionaveis as do ambiente em que poderdo ser aplicadas. O ensaio de lixiviacdo continua através do extrator Soxhlet
j& vem sendo utilizado como modo de avaliacdo da alterabilidade das rochas silicatadas ha bastante tempo. Para avaliar as mudancas
ocorridas nos gnaisses enderbiticos Verde Netuno, Verde Santa Cruz e Verde Choré quando submetidos as condicdes deste ensaio,
foram analisadas as mudancas macroscopicas ocorridas, discutida a perda de peso das amostras, bem como, os resultados das anélises
quimicas das aguas dos ciclos de lixiviagao, das rochas frescas e alteradas e do residuo das solugdes. Na lixiviacdo continua através
do extrator Soxhlet, nos trés materiais foi observado que os fragmentos, inicialmente de cor grafite a esverdeada, passaram a exibir
cor rosa-avermelhado, sugerindo tratar-se de 6xido de ferro residual. Provavelmente resultante da alteracdo da biotita, do anfibdlio e
do piroxénio.Quando analisada a quantidade relativa dos elementos nas solucdes de percolacdo do extrator Soxhlet, verificou-se que
o silicio (Si(40,68-104,17)), o sédio (Na(3,58-13,85)), o célcio (Ca(2,30-5,47)) e o potassio (K(0,42-14,16)) sao os elementos mais
mobilizados pela lixiviacdo de varios minerais, principalmente os plagioclasios, que sdo os mais abundante nos gnaisses enderbiticos
analisados. Nas analises dos residuos sélidos das solucoes do extrator Soxhlet, os gnaisses enderbiticos apresentam similaridade nos
minerais identificados. Sado poucos os minerais neoformados. A muscovita, a vermiculita e a clorita surgiram apos 1500 horas de
ensaios, resultando da alteracdo dos minerais constituintes das rochas. Nos ensaios de degradacdo artificial ou alteragdo acelerada,
tanto de ciclo continuo como de ciclo ndo continuo, os gnaisses enderbiticos sofreram alteracoes como mudanca de cor e perda de
massa, praticamente insignificante. O Verde Netuno, dentre os trés ganisses, foi o que apresentou maior perda de massa, seguido pelo
Verde Choré e Verde Santa Cruz. Isso é corroborado pelos dados dos indices fisicos e petrograficos descritos: porosidade (0,55 %; 0,23
% e 0,14 %); absorcdo de agua (0,20 %; 0,09 % e 0,05 %); microfissuramento intergrdo (0,14; 0,0 e 0,07); e granulagdo (média a
média-fina), respectivamente para os Verde Netuno, Santa Cruz e Chor6. Os estudos de alterabilidade realizados em rochas granuliticas
demonstraram que, mesmo rochas aparentemente pouco susceptiveis a alteracdo, podem apresentar problemas de degradacado quando
submetidas a ambientes poluidos quimicamente agressivos.
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