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RESUMO: Uma anélise gemoldgica realizada numa feira de gemas em amostra com efeito ‘olho-de-gato’, que o comerciante supunha
ser uma variedade do mineral crisoberilo, revelou que na verdade se tratava de um tipo de quartzo, baseado na leitura do indice de
refracdo aproximado (~1,54; ‘spot method’) e na determinagdo do seu peso especifico (2,65). O quartzo olho-de-gato é uma gema
ha muito conhecida e produzida em diversos pafses, entre eles {ndia, Sri Lanka e Brasil, sendo o efeito ético produzido pela reflexao
da luz ao incidir sobre inclusdes aciculares alinhadas numa Unica direcao cristalografica. Informacgdes obtidas posteriormente pelo
comerciante indicam a ndia como provavel fonte dos quartzos olho-de-gato estudados neste trabalho, porém nao foram encontrados
registros desta suposta ocorréncia na literatura especializada. No entanto, o que mais chamou a atencdo neste exame inicial, foi a forma
extremamente rara de distribuicdo das inclusdes aciculares presentes na gema, quando esta era observada na direcdo das agulhas.
Em toda a literatura gemoldgica foi encontrada uma Unica breve referéncia a quartzo olho-de-gato com padrdo igual ao observado,
tendo sido descrito pelo autor como um alinhamento vermiforme de feixes de fibras.Exames gemoldgicos posteriores confirmaram o
peso especifico e os indices de refracdo (1,544 a 1,553) tipicos de quartzo macrocristalino. Observagdes ao microscopio gemoldgico
permitiram concluir que as inclusdes sao pleocroicas, e portanto anisotrdpicas ou birrefringentes, e que as fibras ndo coincidem com
a direcdo do eixo de simetria principal do quartzo, mas que estdo alinhadas numa direcdo aproximadamente perpendicular a esta.
Estudos cristalogréficos de difragdo de raios-X pelo método Laue e de policristais evidenciaram severas deformacodes estruturais do
quartzo hospedeiro, com pardmetros de cela e cristalinidade ligeiramente reduzidos, o que pode ter relacggo com a presenca das
inclusdes, e que estas estdo alinhadas segundo o seu eixo a. No microscépio eletronico de varredura foi possivel observar que as
inclusdes sdo nanométricas e a sua composicdo quimica, determinada por EDS, sugere que se trata, muito provavelmente, de um
membro intermediario da série diopsidio-hedenbergita. O intercrescimento orientado das duas fases pode ter sido facilitado por
uma semelhanca estrutural existente entre o eixo ¢ do piroxénio (c ~ 5,2 5\), um inossilicato, com um encadeamento semelhante de
tetraedros de silica na direcdo do eixo a (a = 4,91 A) do quartzo hospedeiro. Por fim, acreditamos que o padrdo tdo incomum de
distribuicdo das inclusdes esteja associado a algum tipo de solidificacdo direcional eutética.
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