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RESUMO: Normalmente os elementos quimicos ocorrem formando os minerais principais e os acessérios numa rocha. Mas também
podem ocorrer substituindo o elemento principal dos minerais ou adsorvidos. Neste Ultimo caso geralmente estdo associados aos
argilominerais e aos 6xi-hidroxidos de Fe e Mn. Com o objetivo de determinar o modo de associacdo dos elementos em rochas
ferruginosas foram selecionadas trés crostas lateriticas, um ironstone e um jaspilito, este Ultimo dividido em duas amostras conforme
a coloracéo (cinza e vermelho). Foi feita a extracdo sequencial nas seguintes fracoes: sollvel, trocavel, amorfos e éxi-hidroxidos onde
foram analisados Cu, Pb, Zn, Cr, Cd, Mn e Ni. As anélises de difracdo de raios-x identificaram nas crostas lateriticas ferruginosas
hematita, goethita, caulinita, quartzo e gibbsita. A parte cinza do jaspilito é formada por hematita e caulinita e a vermelha por quartzo,
goethita, hematita e muscovita/illita, enquanto o ironstone é formado somente por goethita, quartzo e muscovita/illita. Na analise
por espectrometria de absorcao atémica (AAS) o Cr é o Unico elemento com valores abaixo do limite de deteccdo e Cu, Ni e Pb os
elementos mais abundantes. Nas crostas lateriticas o contetdo total dos elementos variou entre 12.366 u L-1 e 5.869 u L-1 e Pb e
Ni foram os elementos mais concentrados. O ironstone tem concentracado total de 6.667 u L-1 dos elementos-traco e Cu e Ni sdo os
mais elevados. No jaspilito as concentracoes dos elementos estdo praticamente na mesma proporcao, na vermelha com 7.474,7 u L-1,
enquanto no cinza tem 7.367 u L-1, assim como no ironstone Cu e Ni foram os mas abundantes. No entanto, as maiores concentracoes
desses elementos estdao na fragdo oxi-hidréxidos, na qual adsorveu até 95% do total dos elementos analisados. A fracdo trocavel e
soltvel sao aquelas em que os elementos estdo mais solubilizados. Ocorrem sorvidos por interagdes eletrostaticas ou de van der Walls,
tem a segunda maior concentracdo de Cu, Pb, Ni, Mn, Cd e Zn com a solubilizacdo de até 99,71%, seguida pela fracdo amorfo onde
os elementos estao adsorvidos em até 47%.
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