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RESUMO: O atual parque industrial de Barcarena, na regido de Metropolitana de Belém, comporta a indUstria da cadeia do aluminio,
bem como do caulim, além de expansédo siderurgia e aco. Diante disto é possivel se antever os impactos ambientais potenciais, por
se tratar de regido tropical, com muitos mananciais de adgua, relictos de floresta e densamente povoada, que fora até por populacoes
pré-historicas e historicas. Considerando que a indUstria do aluminio gera enormes quantidades de lama vermelha (LV), dispostas
em bacias assentadas aos solos lateriticos separada apenas por geomembranas, desenvolveu-se a presente pesquisa para avaliar a
sensibilidade dos mesmos a este residuo liquido-pastoso. A regido de Barcarena é de relevo quase plano, baixa altitude, entrecortado
por inimeros igarapés, que desaguam no grande manancial da bafa do Marajo e rio Para, com forte influéncia das marés. Os terrenos
desenvolveram-se sobre perfis lateriticos imaturos derivados basicamente da formacao Barreiras. S&do perfis com cerca de 10 a 12 de
desenvolvimento, que afloram nas iniUmeras falésias da baia, nos barrancos de estradas, caixas de empréstimos, pedreiras e também
nos muitos pocos para agua potavel, além de sondagens feitas tanto para fins estruturais, instalacoes industriais como para obtencéo
de 4gua, algumas delas acessiveis a este trabalho. O topo dos perfis lateriticos se apresenta normalmente na forma de espessos pacote
de solos silto-arenosos argilosos (quartzo, caulinita, goethita e anatasio) amarelos ocres a marrons, incoesos, localmente ricos em
nédulos, fragmentos e concrecoes de oxi-hidroxidos de ferro (hematia e goethita, caulinita), por vezes constituindo crostas ferruginosas
irregulares a colunares, por vezes formando verdadeiras linhas de pedras (stone lines) de 10 a 40 cm de espessura, estas com hematita,
goethita, caulinita e quartzo. Anélises granulométricas confirmam o carater silto-arenoso, com enriquecimento em argila para niveis
inferiores, de distribuicdo irregular, o que retrata a grande variacao litolégica lateral e vertical da formacédo Barreiras, que é formada
por argilitos, siltitos, arenitos e mesmo conglomerados. Os solos gradam para horizonte concrecionario a crosta coluna ferruginosa,
formada por hematita, goethita, quartzo e caulinita e se sobrepde ao horizonte mosqueado de tons roxos a vermelhos dominado por
caulinita, quartzo, seguidos por hematita e goethita; illita e muscovita, por vezes esmectita, restringem-se na base. A composicado
quimica, é dominada por SiO2, sequida por Al203 e Fe203; metais alcalinos e alcalinos terrosos estao lixiviados em todo o perfil. A
concentracdo dos elementos-tracos encontra-se em nivel de Crosta Terrestre, ligeiramente acima para elementos imdveis ou fixados
nos OH-Fe como Sc, V, Ni, Ga, As, Se, Zr, Sn, Ta, Hg e Th. A distribuicao desses elementos e suas concentracdes indicam clara evolucdo
lateritica imatura. Os dados mineraldgicos e quimicos mostram que sdo materiais muito estaveis, pobres em elementos biodisponiveis;
no entanto séo sensiveis a circulacdo de efluentes, devido a natureza silto-arenosa e dominio de caulinta, de baixa CTC. Portanto séo
potenciais a percolacdo do sédio soltvel da LV. Experimentos mostram no entanto, que o avanco é restrito, e desta forma o uso dos
solos lateriticos como clay liners se apresenta como uma opcdo adicional as geomembranas.
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