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RESUMO: A Provincia Uranifera de Lagoa Real (PULR) constitui a melhor conhecida e a mais importante ocorréncia de uranio no Brasil.
A PULR esta localizada na regido centro-sul do Estado da Bahia, sendo limitada pelas coordenadas geograficas 42°09'-42°23'W e
13°45'-14°07'S. Atualmente, sdo conhecidas 34 areas mineralizadas em uranio, distribuidas ao longo de uma faixa orientada N-S
com cerca de 30 Km de comprimento por 5 Km de largura. No extremo norte da regido, situa-se a Jazida Cachoeira, Unica em fase
de producdo no Brasil e na América Latina, sendo lavrada atualmente a céu aberto e com perspectivas de lavra subterrdnea em um
futuro proximo. A jazida apresenta uma extensdo de 420 metros na direcdo noroeste e uma largura de aproximadamente 250 metros.
Na jazida foram individualizados trés corpos principais de minério sendo que as amostras utilizadas neste estudo foram coletadas no
corpo 3 da jazida.A mineralizacdo uranifera na PURL estd associada a rochas ricas em albita denominadas albititos por Geisel Sobrinho
et al, (1980) seguindo classificagdes utilizadas na literatura russa para rochas semelhantes. Os albititos sdo constituidos de plagioclasio
(albita a albita-oligoclasio), em porcentagem volumétrica estimada igual ou superior a 70% (Prates; Fuzikawa, 1985). Além de albita-
oligoclasio, ocorrem como minerais essenciais: piroxénio, granada, anfibdlio e biotita. Os minerais acessérios mais frequentes sao:
titanita comum e uranifera, apatita, zircdo, allanita, Titano-Niobatos portadores de U e ETR, normalmente metamicticos do tipo da
samarskita, e ainda magnetita e hematita. Carbonato e fluorita sdo também observados.Técnicas de Analise Térmica, que incluem
Andlise Térmica Diferencial, Termogravimetria Derivada e Termogravimetria, foram pela primeira vez aplicadas ao estudo dos principais
minerais dos albititos (plagioclasio, piroxénio, anfibdlio e biotita), além dos minerais secundarios de uranio (autunita e tyuyamunita)
observados na Jazida Cachoeira. Apds a separacdo mineralégica dos minerais de interesse, pequenas quantidades de material (entre
2 e 10 mg) sdo levados diretamente ao equipamento. O equipamento empregado foi o SDT-2960 simultaneous DTA-TGA da TA
Instruments. A partir das curvas de Andlise Térmica, foram obtidas informacdes sobre os processos sofridos pelos minerais tais como
desidratacao e cristalizacdo, além de processos endotérmicos ou exotérmicos. As curvas obtidas para o plagioclasio, piroxénio e anfiélio
nao evidenciaram esses processos. Para a biotita ficou evidente a ocorréncia de dois processos endotérmicos durante o procedimento.
Quanto aos minerais secundarios de uranio as curvas mostram nitidamente os processos de perda de dgua e permitem a classificacao
adequada para esses minerais.
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