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ENSAIOS DE ALTERABILIDADE DE ROCHAS ORNAMENTAIS BENEFICIADAS
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RESUMO: Introducéo - O trabalho visa investigar eventuais processos de alteracdo (Moraes, 2008; Ribeiro et. al, 2008) que diferentes tipos
de rochas ornamentais polidas e resinadas sofrem quando atacadas por reagentes quimicos diversos.Metodologia - Foram lancados 14
reagentes (A-acido sulfurico (PA), B-4cido cloridrico (PA), C-acido citrico (3M), D-acido fosférico (PA), E-hipoclorito de sédio (PA), F-hidroxido
de sodio (5M), G-acetona (PA), H-cloreto de aménio (5M), I-sabdo em pd, J-agua oxigenada (PA), K-cera Poliflor®, L-alcool etilico (95%),
M-tinner e N-agua raz) sobre a superficie de placas polidas e resinadas de 85 amostras de rochas ornamentais diferentes, coletadas em
empresas beneficiadoras de Cachoeiro de Itapemirim-ES. O tempo de reagdo foi de 24 horas. Uma foto de cada rocha foi tirada antes do
ataque, e se esta sofresse algum tipo de alteracao posterior, outra foto era tirada no local modificado. As fotos foram tiradas com o auxilio
de lupa (aumento de 10x) e camera fotografica digital comum. Se alguma reacdo ocorrida permitisse a coleta de substancias surgidas
durante as reacoes, isto fora feito para que, posteriormente, pudesse haver analises dos produtos de alteragcdo.Resultados - No geral, os
reagentes organicos (dgua raz, tinner, acetona, élcool, cera Poliflor®) e a 4gua oxigenada ndo provocaram nenhum tipo de reacdo, apesar
da cera ter manchado algumas amostras. Nas rochas onde foram aplicados os reagentes produzidos a partir da dissolucao de um sélido
em um liquido (acido citrico, hidréxido de sédio, cloreto de amdnio) ocorreu, em geral, a deposicdo destes sélidos apds a evaporacdo do
liquido, apesar do acido citrico ter manchado algumas amostras. O sabdo em pd ndo provocou reacdo ou manchas em nenhuma rocha. Os
4cidos, na maioria dos casos, provocaram alteragdes com surgimento de novas substancias e/ou produgao de manchas. O 4cido sulfurico
e o acido cloridrico foram responsaveis pela maioria dos casos de reacdo e, o acido fosférico, pelos casos de mancha. O hipoclorito de
sodio, na maioria das vezes, ndo reagiu, mas em alguns casos gerou mancha no local.Discussoes e conclusdes - Na maioria das amostras
ndo houve alteracdo alguma, o que mostra que a resina utilizada é bem resistente. Ha alguns casos especificos, onde ocorrem manchas
e, em outros casos, reacoes. A inexisténcia de alteragcbes perante os reagentes organicos pode ser devido a evaporacao rapida que estes
sofrem ao serem aplicados. As rochas carbonaticas foram as que mais sofreram reacgées, principalmente no ataque com acidos.Referéncias
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