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RESUMO: Sitios arqueoldgicos com Terra Preta sdo muito frequentes na Amazoénia e sdo ricos em fragmentos liticos e ceramicos. Estes
tém sido motivo de pesquisas visando a caracterizacdo das técnicas de fabricacdo, apliques, pinturas, desenhos, a identificacdo dos
temperos e do seu uso, se ornamentacédo, diario ou festividades/ritual. A drea em estudo é o sitio Barcarena 08 (BA - 08), localizado
na area de expansao da Albrés, proximo a Subestacdo de energia elétrica de Vila do Conde, Barcarena, Para. O material estudado foi
coletado pela Scientia Consultoria Cientifica Ltda, no salvamento arqueoldgico deste mesmo sitio e arredores. O estudo mineralégico
destas ceramicas auxiliard na identificacdo da utilidade das pecas ceramicas as quais pertenciam tais fragmentos, bem como da
composicdo da matéria-prima. Para isto foram realizados estudos morfolégicos, petrograficos e mineraldgicos, através de descricdo
macroscépica, analises por DRX e MEV. As amostras foram devidamente descritas, sendo caracterizadas pela adicdo de materiais
antiplasticos antropomaérficos do tipo cariapé, caco moido e areia (composta de minerais como quartzo e feldspato, que se sobressaem
na matriz argilosa). Alguns fragmentos preservam parcialmente o tratamento superficial dado a peca, como alisamento, polimento e
banho de argila, além de decoracdo simples do tipo entalhada. Apresentam alto grau de decomposicéao, visivel por orificios, marcas
de raizes e gretas de dissecacdo. Sob o microscépio éptico observa-se o dominio de uma matriz de granulagdo fina, envolvendo
graos de quartzo, feldspato, folhas de muscovita, fragmentos de cariapé, graos de 6xi-hidréxidos de ferro e provaveis fragmentos de
carvao. As analises por DRX confirmam a presenca de quartzo, feldspato do tipo microclinio, muscovita, hematita e anatasio, comum
na composicdo das ceramicas. E provavel a ocorréncia de clorita e / ou esmectita. A matriz é criptocristalina, composta por material
equivalente a argila, provavelmente metacaulinita, interpretada como derivada da calcinacdo do material original, de composicédo
caulinica. Anélises quimicas pontuais realizadas na matriz com MEV/SED mostram um padrdo de caulinita. Os fragmentos ou nédulos
de oxi-hidroxidos de ferro marrons a vermelhos correspondem a hematita e/ou goethita sequndo as analises de DRX e MEV/SED, da
mesma forma como as manchas criptocristalinas. Os fragmentos constituem partes de pecas ceramicas, tais como base, parede e
borda. Nao foi possivel identificar a técnica de manufatura, e pela auséncia de minerais fosfatados, infere-se que as pecas ndo eram
destinadas a preparacao de alimentos. Com base no modelo de Costa et al. 2009, os fragmentos podem representar parte de utensilios
cotidianos que ao serem descartados foram incorporados na pedogénese tropical e fizeram parte da formacdo dos solos tipo TPA.
Sao partes de vasos de elaboracdo simples, desprovidos de ornamentacdo e pintura. Os materiais antiplasticos foram adicionados
intencionalmente a matéria prima original para melhorar as propriedades ceramicas, como consisténcia e durabilidade. Encontram-se
parcialmente intemperizados, principalmente por acdo das radiculas, tornando-se fragilizados e de facil desagregacdo. Sua matéria-
prima fundamental era um material argiloso, com dominio de caulinita, a qual se transformou em metacaulinita no cozimento. As
ceramicas arqueoldgicas de Barcarena, com base nos dados obtidos, ndo contém fosfatos, como geralmente ocorrem nas ceramicas
arqueolodgicas da Amazonia.
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