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RESUMO: No presente trabalho apresenta-se o resultado de anélise petrografica conduzido com amostras coletadas na pedreira do Exército
Brasileiro localizada no quildmetro 254 da rodovia BR-282/SC no municipio de Sao José do Cerrito/SC, na Serra Catarinense, e que
vem sendo utilizadas, apds britagem, como agregados para a pavimentagdo de um trecho desta rodovia-282/SC. Parte das amostras
encaminhadas ao Museu Nacional da UFRJ onde foram confeccionadas laminas para analise petrogréfica que serdo comentadas a
seguir. Uma parte das amostras foi classificada como basalto e outra como diabésio.A amostra de basalto se caracteriza do ponto
de vista macroscopico por possuir coloracdo cinzenta, estrutura macica e granulacdo fina, e do ponto de vista microscopico trata-se
de um material com textura holocristalina subofitica onde ocorrem cristais eudrais de piroxénio em matriz intergranular composta de
ripas paralelas e subparalelas de labradorita e granulos intersticiais de piroxénio e opacos. Seus minerais essenciais sao o plagioclasio
labradorita que ocorre em ripas paralelas e subparalelas bem desenvolvidas atingindo 0,7mm, por vezes zonados, a maioria maclada
segundo as leis da albita. Nas figuras 1a, 1b, 2a e 2b sdo mostradas as fotomicrografias obtidas na analise de laminas petrograficas,
sendo que foram dispostas duas a duas, e de lado a lado, de forma a mostrar a imagem captada sem a luz polarizada (LN) e
com a luz polarizada (LP), respectivamente. Outro conjunto de amostras apresentou coloracdo mais esverdeada do que as amostras
anteriores, tendo sido, posteriormente, classificada como diabasio, sendo muito provavelmente, oriundo de uma intrusdo em uma
rocha baséltica pré-existente no local. Do ponto de vista macroscépico a rocha apresentou coloracdo cinzenta e esverdeada, estrutura
macica e granulacdo de fina a media; do ponto de vista microscopico apresentou textura holocristalina intergranular, onde ocorrem
cristais eudrais de piroxénio em matriz intergranular composta de ripas paralelas e subparalelas de labradorita e granulos, e cristais
eudrais intersticiais de piroxénio e opacos e com muito mineral de alteracdo intersticial produto da saussuritizacdo do plagioclasio e
uralitizacdo do piroxénio, ocorrendo massas de micropegmatito intersticial. Seus minerais essenciais sdo o plagioclasio labradorita que
ocorre em ripas paralelas e subparalelas bem desenvolvidas atingindo 0,7mm, por vezes zonados, sendo a maioria maclada segundo
as leis da albita; ocorrem alguns completamente alterados (saussutirizacdo) em uma massa de cor verde amarelado com clorita
e calcita ocupando espaco intersticial. Piroxénio, augita e pigeonita, ocorrem em cristais granulares anedrais e eudrais ocupando
0s espacos entre as ripas de plagioclasio. Os minerais acessérios sao opacos e ocorrem esparsos, inclusos nos maficos e entre as
ripas de plagiocldsio possivelmente ilmenita e magnetita. Os minerais secundarios constituem massas de micropegmatito onde ha
intercrescimento de quartzo vermicular comumente encontrado nas margens do plagioclasio, alguma calcita deutérica ocorre como
produto secundario do plagioclasio. Os produtos da uralitizacao e saussuritizacdo incluindo af a clorofaeita. Foi observado que o
percentual de piroxénio é baixo. Como resultado da analise petrografica conclui-se que os materiais apresentam condicoes favoraveis
para emprego como agregados em obras de pavimentacao rodoviara.
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