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RESUMO: A bauxita é um minério de origem lateritica, resultante da acdo do intemperismo quimico sobre rochas silico-aluminosas,
geralmente em clima tropical e subtropical, durante o qual ocorre a lixiviacdo da silica e a neoformacao de minerais ricos em aluminio.
Sua constituicdo é definida pela mistura de hidréxidos de aluminio hidratados (AlOx (OH)3-2X, 0<x<1), com destaque para: gibbsita
(a-Al(OH)3), boehmita (a-AIO(OH)) e diasporo (a-AlO(OH)), onde as proporcoes das trés fases minerais variam de acordo com a
localizagdo geografica do depdsito; como principais impurezas tem-se, usualmente, caulinita e 6xi-hidroxidos de ferro (hematita e
goethita). Neste trabalho foram estudadas amostras de bauxita da regido de Porto Trombetas, Oriximina - PA, referentes cinco platos
com depésitos de coberturas lateriticas desenvolvido sobre uma seqléncia de rochas sedimentares de idade terciaria. O perfil de
intemperismo apresenta trés niveis principais: lateritico, nodular e macico. As rotinas analiticas visaram a obtencdo da composicdo
mineraldgica e quimica, microestrutural e a distincdo das diferentes amostras em cada platé com relacdo as propor¢des minerais.
Para tanto, adotou-se os seguintes métodos: difratometria de raios X (DRX), fluorescéncia de raios X (FRX), microscopia eletronica
de varredura (MEV) com espectrémetro de raios X por dispersdo de energia (EDS) acoplado. Apds a obtencdo de dados por DRX, foi
efetuada a anélise grupal (cluster analysis) para a classificacdo dos diferentes litotipos (laterita, nodular e macica) do minério de bauxita.
A FRX visou a determinacao quimica quantitativa dos éxidos Al203, SiO2, Fe203 e TiO2, além de perda ao fogo (PF), o que possibilitou
a definicdo da mineralogia das amostras. No estudo morfolégico foram efetuadas analises por MEV/EDS visando avaliar as associacoes
minerais presentes e as relagdes de intercrescimento entre gibbsita e as demais fases minerais. Verifica-se, pois, que dentre os cinco
platés a mineralogia é similar e as proporcdes estimadas apresentam pequenas variacoes, deste modo, a avaliacdo pelo agrupamento
em cluster levou a distribuicdo em cinco grupos com caracteristicas peculiares quimicas e mineralogicas distintas, sendo que os grupos
com maiores contetidos de silica reativa (maior quantidade de caulinita) sdo os que apresentam menores proporcoes de material retido
em 0,037 mm. A analise microestrutural mostrou que a gibbsita ocorre de duas formas, uma de aspecto homogéneo e, outra envolvida
ou intercrescida com caulinita e 6xi-hidroxidos de ferro. Em termos quantitativos, a microanalise quimica por MEV/EDS indicou para
os dominios gibbsiticos (agregados de gibbsita) teores médios de SiO2 (silica reativa) em torno de 4% para bauxita macica, 3% para
lateritas e 7% para bauxita nodular.
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