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O estado do Espirito Santo é portador de um contexto geoldgico extremamente favoravel a
ocorréncia de rochas ornamentais e de revestimentos, haja visto que possui cerca de 75%
de sua area coberta por terrenos do embasamento cristalino, constituidos por rochas igneas
e metamoérficas com condicionamento favoravel a presenca de distintos tipos litologicos,
como granitdides, gnaisses, migmatitos, marmores, calcarios e quartzitos, exibindo
caracteristicas que favorecem o seu uso como ornamental e de revestimento. O presente
trabalho tem por objetivo avaliar o potencial ornamental de 54 amostras de localidades
distintas, baseando-se, principalmente, no estudo das suas caracteristicas petrograficas e
na aplicacdo do indice de Atratividade Econdmico-Geoldgica (IAEG), ferramentas que em
conjunto permitem a determinagao indireta dos parametros fisicos das rochas e auxiliam na
qualificacado e quantificacao de areas passiveis de serem exploradas com fins ornamentais e
proporciona uma ideia de valor de mercado. A partir do IAEG foram atribuidas notas apenas
aos seguintes fatores: cor da rocha (FC), textura (FT), homogeneidade (FH), fraturamento
(FF), estrutura (FE), dureza (FD) e nobreza (FN), dessa forma a soma dessas notas sao
classificadas segundo os seguintes intervalos: muito alto entre 80 e 100; alto entre 60 e 80;
médio entre 40 e 60; baixo entre 20 e 40; muito baixo menor que 20. A expectativa € que,
quanto maior o valor do IAEG, mais atraente sera a rocha para o mercado de rochas
ornamentais (VIDAL, 2013). A analise petrografica foi realizada a partir de descricao
macroscopica com énfase em caracteristicas tais como alteragdo, deformacédo, padrédo de
microfissuramento e outros que possam influenciar o comportamento mecanico. As 54
amostras variam entre rochas silicaticas e carbonaticas, a partir do padrdo cromatico foram
classificadas como 27 comuns, 17 classicas e 10 excepcionais. Sendo as comuns
constituidas basicamente por cinzas, as classicas por brancas e pretas, e as excepcionais
por pegmatitos e movimentadas. Segundo os critérios de avaliagdo IAEG as amostras foram
enquadradas como 7 muito alto, 32 alto, 11 médio e 4 baixo. Os principais fatores
determinantes para as classificagdes foram a cor, fraturamento e textura. As notas variaram
de 26 a 87, sendo a maior nota atribuida pela heterogeneidade e cor, e a menor nota pelo
grau de alteracao e microfissuramento. A partir desses aspectos as rochas que foram
classificadas entre muito alto e médio agregardao maior valor e apresentardo maior aceitagéo
de mercado de rochas ornamentais e de revestimento. Ja as rochas que aprestaram
classificagédo baixa poderao ser destinadas sua aplicagao principalmente na construgao civil
€ uma pequena parte no mercado de rochas ornamentais.
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